DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 1966

ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWAD

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym?

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1570)

zarzadza si¢, co nastgpuje:

1
2)

3)

4)

3)
6)

2)

3)

4)

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
sposob deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobdéw budowlanych;

krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych, zwane dalej ,,krajowymi
systemami”;

grupy wyrobow budowlanych objetych obowiazkiem sporzadzania krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
zwanej dalej ,.krajowa deklaracja”, oraz wlasciwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wiasci-
wosci uzytkowych;

wzor i tres¢ krajowej deklaracji;
sposob udostepniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobéw budowlanych;

sposob znakowania wyroboéw budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszacych temu zna-
kowi.

§ 2. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:
Polskiej Normie — nalezy przez to rozumie¢ Polska Norm¢ wyrobu, niemajacg statusu normy wycofanej;
krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ Polska Norme lub krajowa oceng techniczna;

zaktadowej kontroli produkcji — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowana, statag i wewnetrzna kontrolg produkcji
w zakladzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi krajowymi specyfikacjami technicznymi;

krajowym certyfikacie statosci wlasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumie¢ wydany przez jednostke certyfi-
kujaca dokument, wymagany do sporzadzenia krajowej deklaracji;

2)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje dzialem administracji rzadowej — budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dzialania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 lipca 2016 r., pod numerem 2016/374/PL, zgodnie
z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktore wdraza dyrektywe 2015/1535/UE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 9 wrzesnia 2015 r. ustanawiajaca procedur¢ udzielania informacji w zakresie norm i przepisoéw technicznych oraz
zasad dotyczacych ustug spoteczenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).
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5)  krajowym certyfikacie zgodnosci zakladowej kontroli produkcji — nalezy przez to rozumie¢ wydany przez jednostke
certyfikujaca dokument, wymagany do sporzadzenia krajowej deklaracji;

6) typie wyrobu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ zestaw reprezentatywnych poziomow lub klas wiasciwosci
uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego wy-
produkowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowcodw lub innych sktadnikow w okreslonym procesie pro-
dukcyjnym.

§ 3. Producent deklaruje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazajac je jako poziom, klas¢ lub w sposob
opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji stalosci tych wlasciwosci uzytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym
systemem wlasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

§ 4. 1. Krajowe systemy wymienione w ust. 2—6 okres$laja dziatania producenta zwiazane z oceng i weryfikacja statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie produ-
centa przez jednostke certyfikujaca lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) nieb¢dace akredytowanymi jednostkami wiasnymi.

2. W krajowym systemie 1+:

1)  dziatania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu bu-
dowlanego oraz prowadzenie:

a) zaktadowej kontroli produkcji,

b) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem
badan;

2) ocenai weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujaca, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:

a) ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek pobranych przez jednostke
certyfikujaca, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) przeprowadzenie wstgpnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkc;ji,
¢) wydanie krajowego certyfikatu stato$ci wtasciwosci uzytkowych,
d) kontynuacje¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkc;ji,

e) przeprowadzanie kontrolnych badan probek pobranych przez jednostke certyfikujaca w zaktadzie produkcyjnym
lub w obiektach magazynowych producenta.

3. W krajowym systemie 1:

1)  dziatania producenta zwigzane z oceng 1 weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu wyrobu bu-
dowlanego oraz prowadzenie:

a) zaktadowej kontroli produkc;ji,

b) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem
badan;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujaca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:

a) ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek pobranych przez jednostke
certyfikujaca, obliczen, tabelarycznych wartos$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) przeprowadzenie wstgpnej inspekcji zaktadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji,
¢) wydanie krajowego certyfikatu statoSci wlasciwosci uzytkowych,
d) kontynuacj¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji.

4. W krajowym systemie 2+:

1) dziatania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu bu-
dowlanego oraz prowadzenie:

a) oceny wlasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan probek pobranych przez producenta, obliczen, tabe-
larycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) zakladowej kontroli produkc;ji,

¢) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem
badan;
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2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujaca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekeji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkc;ji,
b) wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkc;ji,
¢) kontynuacj¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

5. W krajowym systemie 3:

1)  dziatania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu wyrobu bu-
dowlanego oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkc;ji;

2)  ocenaiweryfikacja dokonywana przez laboratorium badawcze, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje oceng wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek pobranych przez producenta, obliczen, tabelarycznych
warto$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

6. W krajowym systemie 4:

1) dziatania producenta zwigzane z ocena i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu wyrobu bu-
dowlanego, ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczen, tabelarycznych wartosci Iub opiso-
wej dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkc;ji;

2)  jednostka certyfikujaca lub laboratorium badawcze nie uczestniczg w ocenie i weryfikacji, o ktorej mowa w ust. 1.

7. Krajowy certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych w krajowym systemie 1+ 1 1 moze by¢ ograniczony, zawieszony
lub cofnigty przez jednostke certyfikujacg na podstawie wynikow przeprowadzonych ocen i1 weryfikacji.

8. Krajowy certyfikat zgodnos$ci zaktadowej kontroli produkcji w krajowym systemie 2+ moze by¢ ograniczony, zawie-
szony lub cofnigty przez jednostke certyfikujaca na podstawie wynikéw przeprowadzonych ocen i weryfikacji.

9. Jezeli dla wyrobu budowlanego zostata wydana krajowa ocena techniczna, to ocen¢ wlasciwosci uzytkowych tego
wyrobu, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 2 lit. a, ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 pkt 2 1 ust. 6 pkt 1, stanowig ustalenia
zawarte w tej krajowej ocenie technicznej w zakresie wlasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

§ 5. 1. Producent przy okreslaniu typu wyrobu budowlanego i ocenie jego wlasciwosci uzytkowych moze zastgpi¢ badania
lub obliczenia, wymagane do oceny wlasciwosci uzytkowych, poprzez wykazanie w dokumentacji technicznej, o ktorej
mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ze:

1)  zasadnicze charakterystyki wskazane w zastosowanej specyfikacji technicznej i odnoszace si¢ do zamierzonego zasto-
sowania osiagaja okreslony poziom lub klas¢ wiasciwosci uzytkowych bez konieczno$ci badan lub obliczen, zgodnie
z warunkami okreslonymi w zastosowanej krajowej specyfikacji technicznej lub ustaleniach Komisji Europejskiej
w tym zakresie;

2)  wyrdéb budowlany objety Polska Norma nalezy do tego samego typu wyrobu, dla ktérego ocena wlasciwosci uzytko-
wych zostala dokonana przez innego producenta, ktéry wyrazit zgod¢ na wykorzystanie wynikéw badan przeprowa-
dzonych w ramach tej oceny oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich prawidtowos¢.

2. Producent bedacy mikroprzedsigbiorcg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 i 1948), stosujac krajowy system 3 lub 4, moze zastapi¢ wskazane w zastosowanej
Polskiej Normie metody badan innymi metodami, jezeli wykaze réwnowaznos¢ tych metod w dokumentacji techniczne;j,
o ktorej mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Jednostka certyfikujaca, wykonujaca czynnosci w krajowych systemach 1+, 1 1 2+, posiada akredytacj¢ dla jed-
nostek certyfikujacych wyroby do wykonywania czynnosci wynikajacych z tych systeméw w odniesieniu do wyrobu bu-
dowlanego lub grupy wyrobéw budowlanych.

2. Laboratorium badawcze, wykonujace czynnoséci w krajowym systemie 3, posiada akredytacje dla laboratoriow ba-
dawczych z zakresem akredytacji okreslonym przez odwotanie si¢ do norm na metody badan, procedur badawczych Iub
obliczeniowych, przywolanych w krajowych specyfikacjach technicznych, oraz odnoszacym si¢ do wyrobow budowlanych.

§ 7. 1. Grupy wyrobow budowlanych objete obowigzkiem sporzadzania krajowej deklaracji oraz wymagane dla tych
wyrobow krajowe systemy okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Producent, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, moze stosowac krajowy system 4 do oceny wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, dla ktorego, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia, wlasciwym krajowym systemem jest krajowy
system 3.
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§ 8. Wzor i tres¢ krajowej deklaracji okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 9. 1. Producent udostepnia kopi¢ krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres dziesigciu lat od dnia
wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

2. Udostepniajac krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych na stronie internetowe;j, producent jest obowigzany:
1)  zapewni¢, aby zawarto$¢ krajowej deklaracji nie byta zmieniana po jej udostgpnieniu na stronie internetowe;j;

2)  wskaza¢ w informacji towarzyszacej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres strony interne-
towej, na ktorej krajowa deklaracja jest udostepniona.

3. Jezeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostepniona na stronie internetowej producenta, kopig tej deklaracji przesyta
si¢ odbiorcy wyrobu budowlanego droga elektroniczng.

4. Na zadanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji jest dostarczana w postaci papierowe;.

5. W przypadku gdy dostawa tych samych wyrobéw budowlanych jest przeznaczona dla jednego odbiorcy, moze jej
towarzyszy¢ jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej albo elektroniczne;j.

§ 10. 1. Producent znakuje wyrdb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostep-
nieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny i trwaly, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposob okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na wielkos¢ lub cha-
rakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszacych wyrobowi.

§ 11. 1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nast¢pujace informacje:
1)  dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢ nazwe 1 adres siedzi-
by producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4)  numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaty za-
deklarowane wlasciwosci uzytkowe;

5)  numer krajowej deklaracji;
6) poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie 1 weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytko-
wych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

2. Informacje, o ktéorych mowa w ust. 1, umieszcza si¢ lub dolacza do wyrobu budowlanego, stosujac odpowiednio
przepisy § 10 ust. 21 3.

§ 12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne oznakowania, znaki
i napisy, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym oraz informacji,
o ktérych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadzaé¢ w blad.

§ 13. Jednostka certyfikujaca, posiadajaca akredytacje uprawniajaca do realizacji zadan w systemach oceny zgodnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw dekla-
rowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 2041 oraz
7 2006 r. poz. 1782), ktora wydata krajowy certyfikat zgodnosci lub krajowy certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli pro-
dukcji przed dniem wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia, moze od dnia 1 stycznia 2017 r. wykonywaé w ramach
wydanego certyfikatu zadania wynikajace z tych systeméw, na podstawie posiadanej akredytacji.
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§ 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia, ktéry zgodnie z przepisami
obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie byt objety obowigzkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowia-
zany do dnia 30 czerwca 2018 r. sporzadza¢ krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostgpnianiu na rynku
krajowym tego wyrobu budowlanego.

§ 15. Producent wyrobu budowlanego, ktory sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych na podstawie art. 5
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. poz. 1165), moze stosowac, do
dnia 30 czerwca 2017 r., spos6b znakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzy-
szacych temu wyrobowi zgodnie z przepisami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 16. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 1.%)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

3 Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 2041 oraz z 2006 r.
poz. 1782), ktére na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. poz. 898 oraz z 2015 r. poz. 1165) traci moc z dniem wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia.
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (poz. 1966)

Zalacznik nr 1

GRUPY WYROBOW BUDOWLANYCH OBJETE OBOWIAZKIEM SPORZADZANIA KRAJOWEJ DEKLARAC]I

WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP KRAJOWE SYSTEMY OCENY
[ WERYFIKACJII STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCHD

KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACJ I
P BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
@) 2 3) “) ()
1 | Wyroby prefabrykowane z betonu zwyklego/lekkiego/komérkowego®
Prefabrykowane wyroby z betonu - do zastosowan - 2+
zwyktego/betonu lekkiego/betonu konstrukeyjnych®
komoérkowego - do pozostatych zastosowan - 4
Prefabrykowane zestawy/systemy - do zastosowan podlegajacych Al A2°,B",C 1
belkowo-pustakowe (belki wymaganiom dotyczacym reakcji A1, A2, B, 3
prefabrykowane oraz prefabrykowane | na ogien C”,D,E
pustaki z betonu lub pustaki z innych (Al -E)***,F 4
materialow) - do wszystkich zastosowan - 2+
2 | Drzwi, okna, bramy i powigzane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupelniajgce
Drzwi i bramy (z okuciami lub bez) - do zastosowan w oddzieleniach - 1
przeciwpozarowych i na drogach
ewakuacyjnych
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom akustycznym,
oszczgdnosci energii, szczelnosci
i bezpieczenstwa uzytkowania
- do pozostatych zastosowan - 4
w komunikacji wewnetrznej
Okna (z okuciami lub bez) - do zastosowan w oddzieleniach - 1
przeciwpozarowych i na drogach
ewakuacyjnych
- do pozostatych zastosowan - 3
Okucia budowlane do drzwi, bram - do zastosowan w oddzieleniach - 1
i okien przeciwpozarowych i na drogach
ewakuacyjnych
- do pozostatych zastosowan - 3
Okiennice, zaluzje, zastony - do zastosowan zewnetrznych - 4
zewnetrzne, markizy

D Obowigzek sporzadzenia krajowej deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobéw budowlanych nieobjetych art. 5 ust. 1 oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, co oznacza, ze wyroby budowlane obje¢te normami zharmo-
nizowanymi lub zgodne z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi, ktore wprowadzane sa do obrotu lub udostgpnia-
ne na rynku krajowym zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. usta-
nawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), zwanym dalej ,,rozporzadzeniem nr 305/2011”, oraz wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu na tzw. ,,zasadzie wzajemnego uznawania’ nie sg objete zakresem niniejszego zatgcznika.

2 Nie dotyczy wyroboéw budowlanych okreslonych jako budowle w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja
2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. poz. 720).

3 Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementow, wyrobow i ich zestawOw, ktore majg wpltyw na spelnienie wymagan podstawo-
wych w zakresie no$nosci i statecznosci w odniesieniu do obiektéw budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011.
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
Q) 2) 3) “4) ©)
Wyroby uzupehiajace: nawiewniki, - do zastosowan w obiektach - 3
tasmy uszczelniajace, pianki budowlanych
stosowane do montazu drzwi, okien
i bram
Parapety - do zastosowan w obiektach - 4
budowlanych
3 | Membrany, w tym stosowane w postaci plynnej, izolujace przed woda lub para wodng
Wyroby na warstwy izolacji - do zastosowan podlegajacych Al A2 B, C 1
przeciwwilgociowej/wodochronne;j wymaganiom dotyczacym reakcji A1”,A2" B, 3
z wyjatkiem wyrobow w arkuszach na ogien C”,D,E
Wyroby na warstwy regulujgce (A1-E)" F 4
przenikanie pary wodnej, - do pozostatych zastosowan - 3
paroszczelne lub paroprzepuszczalne
Wyroby do izolacji - do zastosowan podlegajacych Al", A2 B, C’ 1
przeciwwilgociowej w arkuszach wymaganiom dotyczacym reakcji A1, A2, B, 3
na ogien C",D,E
(A1-E) " F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Wyroby do izolacji wodochronne;j - do zastosowan podlegajacych Al", A2 B, C’ 1
dachéw wymaganiom dotyczacym reakcji Al7, A2, B, 3
na ogien C",D,E
(A1-E) " F 4
- do zastosowan podlegajacych Broor(t1)? 3
wymaganiom dotyczacym Broor 4
odporno$ci na ogien zewnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 2+
Wyroby na podktady wodochronne - do zastosowan podlegajacych Al',A2 B, C 1
pod pokrycia dachowe wymaganiom dotyczacym reakcji A1”,A2" B, 3
na ogien C",D,E
Wyroby/zestawy do wykonywania (A1-E) " F 4
powlokowych pokry¢ dachowych - do zastosowan podlegajacych Broor (t1)4) 3
nanoszonych w postaci ptynne;j wymaganiom dotyczacym Broor” 4
odpornosci na ogien zewngtrzny
- do pozostatych zastosowan - 3
Wyroby na pokrycia wodochronne - do zastosowan podlegajacych Al",A2", B, C 1
do $cian i podtég pomieszczen wymaganiom dotyczacym reakcji
narazonych na wilgo¢, w tym na ogien £ ¥
nanoszo}rlle w postfci I;1ym¥ej ¢ Al i*AZ B, 3
C,D,E
(A1-E), F 4
- do pozostalych zastosowan - 2+
Wyroby/zestawy do wykonywania - do zastosowan w plytach - 2+
powlokowych pokry¢ mostowych
wodochronnych ptyt mostowych
nanoszone w postaci ptynnej
4 | Materialy termoizolacyjne. Zlozone zestawy/systemy izolacyjne
Wyroby do izolacji cieplnej (wyroby | - do zastosowan podlegajacych Al",A2",B", C” 1
fabryczne i wyroby do formowania wymaganiom dotyczacym reakcji A1”,A2" B, 3
na placu budowy) na ogien C”,D,E
(AI-E)", F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Ztozone zestawy/systemy izolacji - do zastosowan na $cianach Al',A2",B", C 1
cieplnej z wyprawami tynkarskimi zewngtrznych podlegajacych Al1T,A27, B, 2+
lub innymi rodzajami warstwy wymaganiom dotyczacym C”,D,E,

4)

5)

Bpoor (t1) —zgodnie z zalacznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-

wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

B

ROOF

— zgodnie z zalacznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
@ 2 (€)) “4) ®)
elewacyjnej bezpieczenstwa pozarowego (A1-E) ,F
- do zastosowan na $cianach - 2+
zewngtrznych niepodlegajacych
wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa pozarowego
Prefabrykowane elementy ocieplen - do zastosowan podlegajacych Al* A2* B* C* 1
z gotowg faktura wymaganiom dotyczacym reakcji AL** AD** 3
na ogien B** C** D, E
(Al - E)*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Siatki zbrojace, kleje do mocowania - do zastosowan podlegajacych Al* A2* B* C* 1
materialow termoizolacyjnych wymaganiom dotyczacym AT**, A2** B** 3
do podtoza bezpieczenstwa pozarowego C** D, E
(Al - E)*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
5 | Lozyska konstrukcyjne. Trzpienie do zlaczy konstrukcyjnych
Lozyska konstrukcyjne - do zastosowan w budynkach - 1
i budowlach w przypadku, gdy
wymagania stawiane
pojedynczym tozyskom maja
znaczenie decydujace®
- do zastosowan w budynkach - 3
i budowlach inzynierskich
w przypadku, gdy wymagania
stawiane pojedynczym tozyskom
nie majg znaczenia
decydujacego”’
Trzpienie dylatacyjne do ztaczy - do zastosowan - 2+
konstrukcyjnych konstrukcyjnych®
- do zastosowan podlegajacych Al A2, B, C 1
wymaganiom dotyczacym reakcji A1”,A2" B, 3
na ogien C”,D,E
(A1-E),F 4
Ztacza dylatacyjne do mostow - do zastosowan w mostach - 1
drogowych drogowych
6 | Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
Kominy prefabrykowane (elementy - do zastosowan podlegajacych AlT,A2",B", C 1
o wysokosci kondygnacji), przewody | wymaganiom dotyczacym reakcji AlT,A27, B, 3
kominowe (elementy lub bloki), na ogien Cc”".D,E
kominy wielopowlokowe (elementy (A1-E)™F 4
Iub bloki), bloki kominowe “do talveh zast p n pan
. , pozostatych zastosowan
jednopowlokowe, zestawy elementow
komindéw wolnostojacych i komindw
dostawialnych
Nasady kominowe i elementy - do zastosowan podlegajacych Al',A2",B", C 1
zakonczen komindw wymaganiom dotyczacym reakcji AlT,A27, B, 3
na ogien C”,D,E
(A1-E)™", F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
7 | Wyroby gipsowe
Ptyty gipsowo-kartonowe, plyty - do zastosowan podlegajacych Al* A2* B* C* 1
gipsowe zbrojone wioknami, ptyty wymaganiom dotyczacym reakcji | Al**, A2%* B** 3
gipsowo-widrowe, w tym ptyty na ogien C** D, E
poddane dodatkowej obrobee (Al - Ey*** F 4

6

7)

,Decydujace” oznacza, ze niespetnienie wymagan moze spowodowac przekroczenie przez konstrukcje obiektu stanéw granicznych

uzytkowalnosci i/lub nosnosci.

»Niedecydujace” oznacza, ze niespelnieniec wymagan nie moze spowodowac przekroczenia przez konstrukcje obiektu stanow gra-

nicznych uzytkowalnosci i/lub no$nosci.
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY 1 WERYFIKACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
@ 2 3) “4) (€)]
(np. ptyty laminowane) - do usztywniania drewnianych - 3
konstrukeji szkieletowych lub
wigzby dachowej
- do zastosowan w systemach - 3
zabezpieczenia ognioochronnego
elementow konstrukcyjnych lub
do wydzielenia stref pozarowych
w budynkach
- do pozostatych zastosowan - 4
Plyty zespolone/panele z ptyt - do zastosowan podlegajacych Al*, A2* B* C* 1
gipsowo-kartonowych, gipsowych wymaganiom dotyczacym reakcji | Al** A2%* B** 3
zbrojonych widknami, gipsowo- na ogien C** D, E
-widrowych (Al - E)*** F 4
- do zastosowan w systemach - 3
Bloki i bloczki gipsowe, gipsowo- zabezpieczenia ognioochronnego
-wioknowe i gipsowo-wiorowe elementow konstrukcyjnych lub
do wydzielenia stref pozarowych
Kleje gipsowe w budynkach
- do pozostatych zastosowan - 4
Tynki gipsowe, tynki na bazie gipsu,
gipsowe zaprawy murarskie, tynki
i zaprawy gipsowe specjalnego
przeznaczenia
Wyroby pomocnicze:
- siatki i listwy do tynkowania,
- masy szpachlowe i tasmy do
spoinowania,
- elementy szkieletowej konstrukcji
do stosowania z ptytami gipsowo-
-kartonowymi, gipsowo-wtoknowymi,
gipsowo-widrowymi i wyrobami
z tych ptyt,
- taczniki mechaniczne
do mocowania (w tym gwozdzie,
wkrety i klamry),
- narozniki i profile specjalne,
- prefabrykowane gzymsy
8 | Geotekstylia, gecomembrany i wyroby zwiazane
Geosyntetyki (membrany i tkaniny), - do zastosowan jako bariera dla - 2+
geokompozyty, geosiatki, georuszty, cieczy i gazodw, warstwa
geokraty ochronna, do drenowania
i filtracji, do zbrojenia gruntu
- do zastosowan jako bariera dla Al', A2, B", C 1
cieczy 1 gazOw, warstwa AT, A27, B, 3
ochronna, do drenowania C”,D,E,
i filtracji, do zbrojenia gruntu (ALE)™", F
podlegajacych wymaganiom (AI-E), F 4
dotyczacym reakcji na ogien
9 | Sciany oslonowe/zestawy okladzin §cian zewnetrznych/oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym
Zestawy na $ciany ostonowe - do zastosowan podlegajacych Al', A2",B", C” 1
Zestawy na obudowy balkonow wymaganiom dotyczacym reakcji AT, A27, B, 3
i loggii na ogief C”,D,E,
(AI-E)™, F
- do pozostatych zastosowan - 3
Zestawy oktadzin $cian zewngtrznych | - do zastosowan podlegajacych Al', A2",B", C” 1
wymaganiom dotyczacym reakcji AT, A2, B, 3
na ogien C”,D,E
(AI-E)™, F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
Lp GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACJI
' BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
@ 2 (€)] “4) 4
Systemy oszklenia ze spoiwem - do zastosowan na $ciany - 2+
konstrukcyjnym typ I i III®: i przekrycia
Systemy oszklenia ze spoiwem - do zastosowan na $ciany - 1
konstrukcyjnym typ 11 i IV i przekrycia
10 | Stale urzadzenia przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pozaru, wyroby do kontroli

rozprzestrzeniania ciepla i dymu

oraz tlumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)

Systemy sygnalizacji pozarowej —
zestawy:

zestawy sygnalizacyjno-alarmowe,
zestawy sygnalizacji pozarowej,
systemy alarmowe, systemy
transmisji alarmoéw pozarowych

Systemy sygnalizacji pozarowej —
elementy sktadowe: czujki pozarowe,
urzadzenia sterujace i sygnalizujace,
urzadzenia transmisji alarmow,
izolatory zwar¢, urzadzenia
alarmowe, zrodta zasilania,
urzadzenia wejscia/wyjscia, rgczne
ostrzegacze pozarowe, panele obstugi
dla strazy pozarnej, urzadzenia
zdalnej sygnalizacji i obstugi, gniazda
montazowe elementow liniowych,
wskazniki zadziatania

Autonomiczne czujki pozarowe,
autonomiczne czujki tlenku wegla,
zrodta zasilania

Systemy thumienia i gaszenia pozaru
— zestawy: hydranty wewngtrzne,
instalacje hydrantowe suche

i nawodnione, zestawy instalacji
tryskaczowych, zraszaczowych

i mgly wodnej, zestawy gasnicze
pianowe, zestawy gasnicze
proszkowe, zestawy gasnicze gazowe
(w tym systemy gasnicze z CO,),
zestawy gasnicze aerozolowe,
zestawy do gaszenia iskier,

zestawy do redukcji stezenia tlenu

Systemy tlumienia i gaszenia pozaru
— elementy sktadowe: hydranty
zewngtrzne, czujniki/przetaczniki
przeptywu wody, czujniki/
przetaczniki ci$nienia, zawory
pozarowe hydrantowe, przylacza dla
strazy pozarnej, pompy pozarowe

i zespoly pomp pozarowych,

- do zastosowania w obicktach
budowlanych

1

8)

9)

typ I —z potaczeniem mechanicznym do przeniesienia cigzaru wlasnego wypetnienia na ramg no$ng i stamtad na konstrukcje. Spoiwo
konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostate oddzialywania. Stosowane sg zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.

typ III — spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziatywania, w tym cigzar wlasny wypelnienia, na ram¢ nosna i stamtad na
konstrukcje. Stosowane sa zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.
typ 1l — z potaczeniem mechanicznym do przeniesienia ci¢zaru wlasnego wypelnienia na rame¢ nosna i stamtad na konstrukcje. Spoi-
wo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostate oddziatywania. Nie stosuje si¢ zabezpieczen na wypadek rozerwania spoiny.

typ IV — spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziatywania, w tym cigzar wiasny wypeknienia, na ram¢ nos$ng i stamtad na
konstrukcje. Nie stosuje si¢ zabezpieczen na wypadek rozerwania spoiny.
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
Lp GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACII
' BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

@

2

3)

“4)

€))

dysze/tryskacze/zraszacze/elementy
wylotowe, zespoly zaworow
kontrolno-alarmowych wodnych,
zespoly zawordow kontrolno-
-alarmowych powietrznych,
zespoty zawordw wzbudzajacych,
pobudzacze,

zespoty zawordw zbiornikow
ci$nieniowych i ich urzadzenia
wyzwalajace,

zawory kierunkowe i ich urzadzenia
wyzwalajace, nieelektryczne
urzadzenia blokujace, taczniki
elastyczne, cisnieniomierze i taczniki
ci$nienia, mechaniczne urzadzenia
wagowe, zawory zwrotne

i jednokierunkowe, urzadzenia
sterujace i sygnalizujace, zrodta
zasilania, dozowniki srodka
pianotworczego, pradownice
pianowe, pompy instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych,
taczniki elastyczne we¢zowe, zlacza
rowkowe do rur, ksztattki rowkowe
do rur, systemy rurowe z tworzyw
sztucznych, zawory i zasuwy
wlotowe, uchwyty i zestawy
mocowania przewodow rurowych,
zawory ograniczania i regulacji
cis$nienia, zbiorniki Srodkow
gasniczych, kolektory wlotowe
irozdzielcze, filtry, panele obshugi
dla strazy pozarnej

Systemy zabezpieczenia przed
wybuchem — zestawy

Systemy zabezpieczenia przed
wybuchem — elementy sktadowe:
czujki, urzadzenia ttumiace, czujniki
wybuchu, wyroby odcigzajace,
urzadzenia sterujace i sygnalizujace,
zrddia zasilania, panele obstugi dla
strazy pozarnej

Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta — zestawy: zestawy
do odprowadzania dymu i ciepta,
zestawy do réznicowania ci$nienia,
zestawy do sterowania odcigciami
przeciwpozarowymi

Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta — elementy sktadowe:
kurtyny dymowe, klapy
przeciwpozarowe, przewody,
wentylatory mechaniczne, klapy
dymowe, klapy odciazajace,
sterownicze urzadzenia sterujace,
panele obstugi dla strazy pozarnej,
r¢czne przyciski oddymiania, zrodta
zasilania, sitowniki liniowe,




Dziennik Ustaw —-12 -

Poz. 1966
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GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE
BUDOWLANYCH WYROBOW

BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY
SYSTEM OCENY
I WERYFIKACII
STALOSCI
WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

@

2 3)

“4)

€))

sitowniki obrotowe, przepustnice
do naptywu powietrza
kompensacyjnego, czujniki ci$nienia

Systemy ewakuacyjne — zestawy:
systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, systemy zarzadzania
otwarciem wyj$¢ na drogach
ewakuacyjnych, zestawy

do ewakuacji

Systemy ewakuacyjne — elementy
sktadowe:

urzadzenia sterujace i sygnalizujace,
zrédta zasilania, urzadzenia
wykonawcze, interfejsy przej$é
kontrolowanych, oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego, panele obstugi dla strazy
pozarnej, rekawy ratownicze

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu —
zestawy

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu —
elementy sktadowe:

urzadzenia uruchamiajace,
urzadzenia sygnalizujace,

urzadzenia wykonawcze

11

Urzadzenia sanitarne

Zlewozmywaki, umywalki, wanny, - do zastosowan w obiektach
wanny z hydromasazem, brodziki budowlanych

prysznicowe; kabiny prysznicowe
z wyposazeniem lub bez, ekrany
prysznicowe i wannowe, miski
ustgpowe, miski ustepowe ze
zbiornikiem (kompakty), bidety;
pisuary, toalety tureckie, toalety
maceracyjne, zbiorniki sptukujace,
systemy montazowe do urzadzen
sanitarnych i armatury sanitarnej
oraz formowane moduty toaletowe

Modularne toalety publiczne - do zastosowan w obiektach
i zestawy do toalet prefabrykowanych | budowlanych

Al', A2° B, C

Al**’ Az**’ B**’
C”,D,E

FRF

(AE)",F

12

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: wyposazenie drog

Wyroby do znakowania drog - do zastosowan na obszarach
Znaki drogowe, urzadzenia kontroli ruchu drogowego

i sterowania ruchu drogowego dla
ruchu kotowego i pieszego,
zainstalowane na stale

Drogowe stupy o$wietleniowe

i trakcyjne

Systemy ograniczania ruchu
pojazdoéw

Systemy oddzielenia ruchu pieszego
od kotowego, tacznie z ktadkami
zabezpieczonymi porgczami
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L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY | WERYFIKACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
@ 2 3) “4) 3
Urzadzenia /zestawy obnizajace hatas | - do zastosowan na obszarach - 3
powodowany ruchem drogowym ruchu drogowego
Ekrany przeciwol$nieniowe
Progi zwalniajace
Separatory ruchu, azyle dla pieszych,
stupki blokujace, lustra drogowe
i ostony zabezpieczajace
13 | Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
Wyroby konstrukcyjne z drewna - do zastosowan konstrukcyjnych Al', A2",B", C” 1
litego: elementy mostowe, elementy w budynkach i budowlach AT, A2, B”, o+
kratownic, elementy stropowe, C”,D,E,
elementy $cienne, elementy dachowe, (AI-E)™, F
zestawy elementow kratownic,
stropow, $cian, dachow, ram,
podktady tramwajowe oraz pale
Wyroby konstrukcyjne z drewna - do zastosowan konstrukcyjnych - 1
klejonego warstwowo: elementy w budynkach i budowlach
mostowe, elementy kratownic,
elementy stropowe, elementy $cienne,
elementy dachowe,
zestawy elementow kratownic,
stropow, $cian, dachow, ram oraz
pale
Stupy drewniane - do zastosowania w liniach - 2+
napowietrznych
Laczniki ptytkowe do wyroboéw - do zastosowan do wyrobow - 2+
konstrukcyjnych z drewna konstrukcyjnych z drewna
i w konstrukcjach drewnianych
Pozostate elementy potaczeniowe do | - do zastosowan do wyroboéw - 3
wyrobow konstrukcyjnych z drewna konstrukcyjnych z drewna
i w konstrukcjach drewnianych
14 | plyty i inne wyroby drewnopochodne
Ptyty drewnopochodne surowe, - do zastosowan konstrukcyjnych Al', A2",B", C” 1
fornirowane lub powlekane AT, A2, B”, 2+
C",D,E,
(ALE)™, F
- do zastosowari Al', A2, B, C 1
niekonstrukcyjnych AT, A27 B, 3
C”,D,E
(A1-E)",F 4
Lekkie kompozytowe - do zastosowan konstrukcyjnych - 1
drewnopochodne belki, stupy
i elementy belkowo-ptytowe
Prefabrykowane ptyty warstwowo- - do zastosowan konstrukcyjnych - 1
-zebrowe z materiatow - do zastosowan podlegajacych Al*, A2* B*, C* 1
drewnopochodnych wymaganiom dotyczacym reakcji | Al*p, A2%g, B*y,
Lekkie, samonos$ne ptyty zespolone na ogien C*q
Al** A2%* Bk 3
C** D,E
Al*Eg, A2%*g,
B**,, C**. Dy,
Eq
(Al - E)*** F 4
(Al - Ep)***, Fy
- do zastosowan podlegajacych Broor(t1)? 3
wymaganiom dotyczacym Broor 4
odpornosci na ogien zewnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 3
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15 | Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne
Cementy powszechnego uzytku, - do przygotowania betonu, - 1+
specjalne, glinowe, murarskie zapraw, zaczynu i innych
mieszanek do wykonywania robot
budowlanych i wytwarzania
wyrobow budowlanych
Wapna budowlane - do przygotowania zapraw, - 2+
zaczynu i innych mieszanek
do wykonywania robot
budowlanych i wytwarzania
wyroboéw budowlanych
Spoiwa hydrauliczne do mieszanek - do przygotowania betonu, - 2+
stosowanych na podbudowy drog zapraw, zaczynu i innych
oraz do stabilizacji podtoza mieszanek na podbudowy drog
i do stabilizacji podloza
Inne spoiwa budowlane - do przygotowania betonu, - 2+
zapraw, zaczynu i innych
mieszanek do wykonywania
rob6t budowlanych 1 wytwarzania
wyroboéw budowlanych
16 | Wyroby do zbrojenia i sprezania betonu lacznie z wyrobami pomocniczymi. Zestawy zakotwien
i ciegien
Wyroby do zbrojenia betonu: prety, - do zastosowan przy zbrojeniu - 1+
walcowka (kregi), siatki
zgrzewane/spawane, maty zbrojace,
ta$my z wgniotami,
zgrzewane/spawane prefabrykaty
zbrojarskie
Wyroby do sprezania betonu - do zastosowan przy sprezaniu - 1+
Zestawy zakotwien i ciggien do konstrukcji betonowych
sprezania konstrukcji betonowych
Kanaty i ostonki do ochrony lub - do zastosowan do ochrony lub - 4
prowadzenia wyrobow do sprezania prowadzenia wyrobow ze stali
sprezajacej
17 | Wyroby murowe i wyroby zwiazane
Elementy murowe kategorii I'” - do wszystkich zastosowan - 2+
Elementy murowe kategorii 11 - do wszystkich zastosowan - 4
Elementy murowe kategorii | - do zastosowan podlegajacych Al A2 B, C 1
z integralng izolacja termiczng wymaganiom dotyczacym reakcji | Al°, A2, B, C, 3
na ogien D" E"
(AI-E), F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Elementy murowe kategorii 11 - do zastosowan podlegajacych Al A2",B", C 1
z integralng izolacja termiczng wymaganiom dotyczacym reakcji | Al°, A2, B, C, 3
na ogien D", E"
(AI-E), F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
Produkowane fabrycznie - do wszystkich zastosowan - 4
zaprawy/masy murarskie o ustalonym
sktadzie
Produkowane fabrycznie - do wszystkich zastosowan - 2+
zaprawy/masy murarskie
o ustalonych wlasciwosciach
Produkowane fabrycznie zaprawy - do wszystkich zastosowan - 4

i masy tynkarskie oraz wyroby
zwigzane: siatki, narozniki, listwy

podtynkowe

10)

Elementy murowe kategorii I — elementy murowe o wytrzymatosci na Sciskanie deklarowanej z prawdopodobienstwem wystapienia
wytrzymato$ci mniejszej nie wigkszym niz 5%.
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Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, - do wszystkich zastosowan - 3
wsporniki, katowniki podpierajace,
zbrojenie do spoin wspornych,
nadproza
Wyroby do zabezpieczenia i napraw: - do wszystkich zastosowan - 2+
zaprawy i masy naprawcze, wyroby
do iniekcji stopujacych i scalajacych,
wyroby do osuszania konstrukcji
murowych
18 | Wyroby do usuwania i oczyszczania $ciekow
Rury, ksztattki, ztacza i uszczelnienia | - do zastosowan w instalacjach - 4
Urzadzenia zabezpieczajace przed 1 sieciach kanalizacyjnych
przeptywem wstecznym
Zawory napowietrzajace
Przepompownie i urzadzenia - do zastosowan w instalacjach - 3
(wyroby i zestawy) do oczyszczania kanalizacyjnych
i gromadzenia $ciekow w miejscu ich
powstawania (oczyszczalnie
przydomowe, osadniki i zbiorniki)
Prefabrykowane kanaty - do $ciekéw z budynkow - 3
odwadniajace i budowli, w tym drég
Studzienki kanalizacyjne wlazowe - do zastosowan w instalacjach - 4
i niewlazowe, stopnie, drabiny i porgcze| i sieciach kanalizacyjnych, w tym
do studzienek wlazowych, wpusty w jezdniach, na parkingach,
sciekowe (dachowe i podlogowe), utwardzonych poboczach
syfony, zasuwy, osadniki 1 na zewnatrz budynkow
Skrzynki retencyjno-rozsaczajace
z osprzetem do wody deszczowej
Separatory - do $ciekéw z budynkow - 4
i budowli, w tym drog
Pokrywy i zwienczenia studzienek - do stosowania w jezdniach, - 1
wlazowych i niewlazowych oraz na parkingach, chodnikach
wpustow kanalizacyjnych i przejéciach dla pieszych
- do innych zastosowan - 4
19 | Wyroby podlogowe i posadzkowe
Sztywne wyroby posadzkowe: - do zastosowan zewnetrznych - 4
kostka brukowa, ptyty chodnikowe, i wykanczania drog, do pokrycia
krawezniki, bloki, $wietliki zewngtrznych obszaréw ruchu
w chodnikach, wykonczeniowe plyty | pojazdow i pieszych
metalowe, ptytki i ptyty posadzkowe,
w tym tupkowe, lastrikowe,
kamienne, mozaiki; pokrycia
posadzkowe z metalowej siatki lub
kraty; kraty posadzkowe, deski,
elementy kompozytowe
i laminowane
Sztywne wyroby posadzkowe: - do zastosowan wewngetrznych Al'g, A2y, BTy, 1
ptytki, mozaiki, przekrycie z siatek tacznie z ostonigtymi obszarami C'y
i ptyt, kraty podtogowe, parkiet, transportu Al A2, 3
deski, elementy kompozytowe By, C™p, Dy,
i laminowane, wyroby Eq
drewnopochodne (A — Eg)***, Fy 4
Podlogi podniesione i podtogi
szczelinowe wprowadzane na rynek
jako zestawy
Elastyczne i wldkiennicze wyroby - do zastosowan podlegajacych Al'y, A27, BT, 1
podtogowe: wymaganiom dotyczacym reakcji "
jednorodne i niejednorodne na ogien Al A2 BTy, 3
elastyczne pokrycia podtogowe C™fl, Dy,
w postaci plytek, plyt, arkuszy lub Eq
w postaci rulonow (A — Eg)*** Fy 4
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- do zastosowan wewngtrznych - 3
Wyroby na podktady pod podtogi, podlegajacych wymaganiom
w tym wyroby do zbrojenia dotyczacym substancji
przeciwskurczowego podktadow niebezpiecznych
podtogowych - do pozostatych zastosowan - 4
Zestawy do wykonywania posadzek
i nawierzchni in-situ
20 | Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze”
Metalowe ksztattowniki i profile - do zastosowania - 2+
konstrukcyjne, ksztalttowniki w konstrukcjach metalowych lub
walcowane na goraco, profile gicte zespolonych metalowo-
na zimno lub wytwarzane w inny -betonowych
sposob, o roéznych ksztattach, wyroby
ptaskie (plyty, blachy, tasmy), prety,
odlewy, odkuwki wykonane
z r6znych metali, zabezpieczone lub
niezabezpieczone powloka
antykorozyjna
Metalowe elementy konstrukcyjne, - do zastosowania - 2+
w tym metalowe ksztattowniki w konstrukcjach i fundamentach
przycigte na wymiar do okreslonych
zastosowan
Zestawy elementow konstrukcyjnych
Wyroby te moga by¢ zabezpieczone
Iub niezabezpieczone powtoka
antykorozyjna
Materiaty spawalnicze - do zastosowania - 2+
w konstrukcjach metalowych
Laczniki konstrukcyjne: nity - do zastosowania - 2+
metalowe, $ruby (nakretki w konstrukcjach metalowych
i podktadki), $ruby sprezane
o wysokiej wytrzymatosci
do potaczen ciernych, sruby
dwustronne
21 | Wyroby do wykonczenia $cian wewnetrznych, zewnetrznych i sufitéw. Zestawy wyrobow do
wykonywania §cian dzialowych
Plyty - do zastosowan podlegajacych Al', A2",B", C 1
wymaganiom dotyczacym reakcji INGVN 3
na ogien B”,C",D,E
(AI-E)",F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Plytki - do zastosowan podlegajacym Al', A2",B", C 1
Pokrycia w formie rolowe;j wymaganiom dotyczgcym reakcji AlT, A27 3
Wyktadziny na ogien B”,C",D,E
Oblicowka (siding) (AI-B)",F 4
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa uzytkowania
i/lub wymaganiom dotyczacym
substancji niebezpiecznych
- do pozostatych zastosowan - 4
Sufity podwieszone (zestawy) do zastosowan podlegajacych Al', A2", B", C’ 1
wymaganiom dotyczacym reakcji AlT, A7 3
na ogien B"”,C",D,E
(AI-E),F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Profile specjalne, ramy mocujace - do zastosowan podlegajacych Al', A2", B", C” 1
wymaganiom dotyczgcym reakcji A1, A7 3
na ogien B, C”,D,E
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(Al-E) ,F 4
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa uzytkowania
- do pozostatych zastosowan - 4
Zestawy do wykonywania $cian - do zastosowan podlegajacych Al', A2", B",C” 1
dzialowych wymaganiom dotyczgcym reakcji AT, A27, 3
na ogien B”,C",D,E
(AI-E)",F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
22 | Pokrycia dachowe, §wietliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy dachow
Blachy ptaskie i profilowane - do zastosowan podlegajacych Al',A2",B", C 1
Dachoéwka, tupki dachowe, gonty, wymaganiom dotyczacym reakcji |  Al, A2™, B, 3
Ztozone panele taczone fabrycznie na ogien C”,D,E
lub panele warstwowe (Al-E)"F 4
Swietliki - do zastosowan podlegajacych Broor(t1)? 3
Samonos$ne zestawy dachowe wymaganiom dotyczacym B 3 y)
Okna dachowe odpornosci na ogien zewnetrzny ROOF
- do pozostatych zastosowan - 3
Systemy dojscia na dach, przejscia - do zastosowan podlegajacych Broor(t1)? 3
i podparcia stop, haki wymaganiom dotyczgcym Broor 4
zabezpieczajace dachowe odpornosci na ogien zewnetrzny
i zakotwienia - do pozostatych zastosowan - 3
Asfaltowe lepiki dachowe
Akcesoria dachowe - do zastosowan podlegajacych Broor(t1)? 3
wymaganiom dotyczacym Broor 4
odpornosci na ogien zewnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 4
Wyroby okapowe i podsufitowe - do zastosowan podlegajacych Al', A2",B", C 1
wymaganiom dotyczgcym reakcji A, A27, BT, 3
na ogien C”,D,E
(A1-E)",F 4
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom dotyczgcym
substancji niebezpiecznych
- do pozostatych zastosowan - 4
Zamocowania/tagczniki mechaniczne - do wszystkich zastosowan - 2+
do pokry¢ dachowych
Systemy pokry¢ dachowych - do zastosowan jako - 2+
z elastycznych wyrobow zabezpieczenia wodochronne
wodochronnych mocowanych dachow
mechanicznie, 1gcznie z systemem
mocowania, faczenia, obrobka
krawedzi z lub bez izolacji
termicznej
23. | Wyroby do budowy drég
Asfalt - do zastosowan do budowy drog - 2+
i utrwalania nawierzchni
drogowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - do zastosowan do budowy drog Al 4, A2 3, By, 1
Wyroby do utrwalania nawierzchni i utrwalania nawierzchni C'y
drogowych podlegajacych A1, A2, 3
wymaganiom dotyczacym reakcji | B™g, C g, Dy, Eq
na ogien (Alg—Ep) . Fy 4
- do pozostatych zastosowan do - 2+
budowy drég i utrwalania
nawierzchni drogowych
Wyroby i zestawy wodochronne - do zastosowan do nawierzchni - 2+
stosowane do nawierzchni mostowych
mostowych
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Wyroby pomocnicze - do zastosowan do drog - 4
betonowych
24 | Kruszywa
Kruszywa do: - do zastosowan wymagajacych - 2+
- betonu, zaprawy, zaczynu, wysokiego bezpieczenstwa'
- mieszanek mineralno-asfaltowych
i utrwalania nawierzchni,
- mieszanek niezwigzanych
i zwiazanych hydraulicznie,
- zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Kamien do robdt inzynierskich
1 hydrotechnicznych
Wypetniacze do:
- betonu, zaprawy i zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych
i utrwalania nawierzchni,
- do zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Kruszywa do: - do zastosowan niewymagajacych - 4
- betonu, zaprawy, zaczynu, wysokiego bezpieczenstwa
- mieszanek mineralno-asfaltowych
i utrwalania nawierzchni,
- mieszanek niezwigzanych
i zwigzanych hydraulicznie,
- zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Kamien do robdt inzynierskich
1 hydrotechnicznych
Wypetniacze do:
- betonu, zaprawy i zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych
1 utrwalania nawierzchni,
- do zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Podsypka kolejowa - do zastosowan do nawierzchni - 2+
szynowych
25 | Kleje budowlane
Budowlane kleje konstrukcyjne - do zastosowan podlegajacych Al', A2",B", C 1
wymaganiom dotyczacym reakcji Al”, A27,B”, 3
na ogien C",D,E
(AlI—E)"",F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Kleje do ptytek - do zastosowan podlegajacych A, A2, B", C 1
wymaganiom dotyczacym reakcji Al”, A27, B, 3
na ogien C",D,E
(AI-E) . F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Kleje do wyrobow posadzkowych - do zastosowan podlegajacych Al,A2" B, C” 1
i podtogowych wymaganiom dotyczacym reakcji Al”, A2 B, 3
Kleje do wyrobow do wykonczenia na ogien C”,D,E
$cian wewnetrznych, zewnetrznych (AI-E)",F 4
i sufitow - do zastosowan w budynkach - 4

i innych obiektach budowlanych

11)

Zastosowanie wymagajace wysokiego bezpieczenstwa zwigzane jest z oczekiwanym przez stosujacego wyrob budowlany stopniem
pewnosci 1 wiarygodnos$ci w odniesieniu do statosci wlasciwosci uzytkowych tego wyrobu deklarowanych przez jego producenta.
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26 | Beton i wyroby zwiazane z betonem, zaprawa i zaczynem
Beton towarowy - do zastosowan - 2+
konstrukcyjnych®
- do pozostatych zastosowan - 4
Domieszki - do betondw, zapraw i zaczyndw - 2+
Dodatki typu I'” - do betondw, zapraw i zaczynéw - 2+
Dodatki typu II'Y - do betondw, zapraw i zaczyndw - 1+
Wibékna - do zastosowan konstrukcyjnych - 1
w betonach, zaprawach
i zaczynach
- do innych zastosowan - 3
w betonach, zaprawach
i zaczynach
Wyroby do ochrony - do zastosowan o niskich - 4
powierzchniowej oraz napraw wymaganiach uzytkowych
konstrukeyjnych - do innych zastosowan - 2+
i niekonstrukcyjnych betonu w budynkach i obiektach
budowlanych
- do zastosowan podlegajacych Al', A2", B", C’ 1
wymaganiom dotyczacym reakcji AlT,A27, BT, 3
na ogien C”,D,E
(ALI-E)",F 4
27 | Urzadzenia do ogrzewania pomieszczen
Urzadzenia do ogrzewania - do zastosowan w budynkach - 3
pomieszczen: - do zastosowan podlegajacych Al', A2",B", C 1
- bez WCWHQtI‘ZHyCh zrodet energii Wymaganiom dotyczqcym reakcji Al **’ AZ**, B**, 3
(z wytaczeniem urzadzen na ogien C”,D,E
elektryc.znych i g_azgwych), (Al-E).F 2
- na paliwa state i ciekle ’
Kolektory stoneczne
Zestawy/systemy do ogrzewania
stonecznego
28 | Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykajace sie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi'”

Wyroby do transportu/dystrybucji/
magazynowania gazu i paliwa
plynnego przeznaczonego

do zasilania systemow
ogrzewania/chtodzenia w budynkach,
z zewngtrznego zbiornika
magazynowego lub od konicowej
stacji redukcji ci$nienia sieci

do wlotu do urzadzen do
ogrzewania/chtodzenia w budynku:
zestawy rurowe, rury, ksztattki,
zbiorniki, systemy alarmowania o
wyciekach i urzadzenia
zapobiegajace przepelnieniu,
elementy zlaczne, spoiwa, ztacza,
uszczelnienia ztaczy, uszczelki,
kanaty i przewody zabezpieczajace,
podparcia rur/przewodow,
armatura regulacyjna i odcinajaca,
Wwyposazenie pomocnicze
zabezpieczajgce

- do zastosowan w instalacjach
w miejscach podlegajacych
wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa pozarowego

1

- do pozostatych zastosowan

12)
13)
14)

Dodatki zwigkszajace objetos¢ zaczynu.
Dodatki modyfikujace wlasciwosci mieszanki betonowej lub betonu.
Nie dotyczy wyroboéw przeznaczonych do stosowania wytacznie do procesow przemystowych.
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Wyroby do transportu/ - do zastosowan w instalacjach Al*, A2* B* C* 1
usuwania/magazynowania wody w migjscach podlegajacych AL** A2**, 3
nieprzeznaczonej do spozycia przez wymaganiom dotyczacym reakcji B** C** D, E
ludzi: zestawy rurowe, rury, na ogien (Al - E)*** F 4
ksztaltki, zbiorniki, systemy - w instalacjach i w sieciach - 3
alarmowania o wyciekach grzewczych
i urzgdzenia zapobiegajace - do pozostalych zastosowan - 4
przepetieniu, elementy ztaczne,
spoiwa, zlacza, uszczelnienia ztaczy,
uszczelki, kanaty i przewody
zabezpieczajace,
podparcia rur /przewodow,
armatura regulacyjna i odcinajaca,
Wwyposazenie pomocnicze
zabezpieczajace
29 | Wyroby budowlane stykajace si¢ z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi'?
Zestawy (instalacje rurowe i systemy | - do zastosowan w instalacjach Al*, A2* B* C* 1
magazynowania) i sieciach w miejscach ATH* AD** 3
Rury podlegajacych wymaganiom B** C** D, E
Zbiorniki dotyczacym reakcji na ogien (A1 - E)*** F 4
Armatura, armatura czerpalna, - do pozostatych zastosowan - 4
urzadzenia zabezpieczajace
Elementy zlaczne, spoiwa, zlacza,
uszczelnienia potaczen, uszezelki
30 | Wyroby ze szkla plaskiego, profilowanego i blokéw szklanych
Ptyty ze szkta ptaskiego i gigtego - do zastosowan podlegajacych - 1
Szkto profilowane wymaganiom dotyczacym
Szyby zespolone izolacyjne odpornosci ogniowej
- do zastosowan podlegajacych Al,A2,B,C,D, 3
wymaganiom dotyczacym reakcji E
na ogien (Al - E)*** F 4
- do zastosowan podlegajacych Broor(t])? 3
wymaganiom dotyczqcym Broor”) 4
odpornosci na ogien zewnetrzny
- do zastosowania jako - 1
przeszklenia pancerne
i przeciwwybuchowe
- do pozostatych zastosowan - 3
Ptyty $cienne z ksztaltek szklanych - do zastosowan zwiazanych - 1
z wydzielaniem stref pozarowych
- do zastosowan podlegajacych Al, A2,B,C, D, 3
wymaganiom dotyczacym reakcji E
na ogien (Al - E)*** F 4
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa uzytkowania
i/lub wymaganiom dotyczacym
oszczgdnosci energii lub
zmniejszenia hatasu
- do pozostatych zastosowan - 4
Ksztattki szklane - do zastosowan podlegajacych Al,A2,B,C, D, 3
wymaganiom dotyczacym reakcji E
na ogien (Al - E)*** F 4

15)

Wiasciwos$ci uzytkowe wyrobéw odnoszace si¢ do wlasciwosci sanitarnych wyrobu (zdatno$¢ do styczno$ci z woda przeznaczong do
spozycia przez ludzi) okre$la ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $cie-
kow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) oraz rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
@ 2 3) “4) ®)
- do zastosowania jako - 1
przeszklenia pancerne
i przeciwwybuchowe
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom dotyczacym
oszczgdnosci energii lub
zmniejszenia hatasu
- do pozostatych zastosowan - 4
31 | Wyroby do uszczelniania zlaczy
Wyroby do uszczelniania zlaczy, - do zastosowan AL(*), A2(%), 1
dylatacji, przejs¢ instalacji oraz podlegajacych przepisom B(*), C(*)
przerw roboczych w $cianach, w zakresie reakcji na ogien AL(**), A2(*%), 3
fundamentach, stropach i podtogach B(*¥*), C(**), D,
E
(A1 do E) (***),F 4
- do zastosowan na zewnatrz - 3
budynku
- do zastosowan wewnatrz - 4
budynku
Szczeliwa (kity) do oszklenia, - do zastosowan w budownictwie AL(*), A2(*), 1
z wyjatkiem szczeliw (kitow) podlegajacych przepisom B(*), C(*)
konstrukcyjnych w zakresie reakcji na ogien AL(¥*), A2(*%), 3
Wyroby do uszczelniania spoin B(**), C(**), D,
w posadzkach i w §cianach E
Wﬁoby do ggzczelniania urz'qdzeﬁ (Al do E) (***), F 4
sanitarnych i innych potaczen - do pozostatych zastosowan - 4
W pomieszczeniach sanitarnych w budownictwic
32 | Mocowania/laczniki
Kotwy do zastosowania w betonie - do zastosowan - 1
(typ cigzki)'® konstrukcyjnych®
Kotwy metalowe wklejane
do konstrukcji murowych
Kotwy metalowe do zastosowania - do zastosowan - 2+
w betonie (typ lekki)'” niekonstrukcyjnych
Laczniki tworzywowe do stosowania
w betonie i konstrukcjach murowych
Laczniki do mocowania elementow - do zastosowan - 2+
stalowych i blach niekonstrukcyjnych
Laczniki osadzane dynamicznie
Laczniki do ptyt warstwowych
33 | Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
Zestawy/systemy nieno$nych - do wykonywania przegrod Al*, A2* B* C* 1
szalunkow traconych do wypetnienia | zewnetrznych i wewnetrznych, AT*F* A2, 2+
betonem podlegajacych wymaganiom B** C** D, E,
dotyczacym bezpieczenstwa (Al -E)*** F
pozarowego
- do wykonywania przegrod - 2+
zewngtrznych i wewnetrznych
niepodlegajacych wymaganiom
dotyczacym bezpieczenstwa
pozarowego
Zestawy do wykonywania schodow - do zastosowan w budynkach Al*, A2* B* C* 1
prefabrykowanych podlegajacych wymaganiom AT**) A2**, 3
dotyczacym reakcji na ogien B** C** D, E

16)

17)

Kotwy stuzace do mocowania lub podpierania elementéw konstrukcyjnych lub ci¢zkich elementow, takich jak oktadziny, sufity

podwieszane.
Kotwy shuzace do mocowania do betonu elementéw niekonstrukeyjnych, takich jak lekkie sufity podwieszane, instalacje.
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFH,(ACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
€)) 2 3) “) (%)
(Al - E)*** F 4
- do zastosowan pozostatych - 2+
w budynkach
Balustrady i porgcze chroniace przed | - do zastosowan w budownictwie | Al*, A2* B*, C* 1
upadkiem podlegajacych przepisom ATF* AD¥% Bk
w zakresie reakcji na ogien C** D, E
(Al - E)*** F 4
- do zastosowan podlegajacych - 3
wymaganiom bezpieczenstwa
uzytkowania
- do pozostatych zastosowan - 4
Systemy rynnowe i ich elementy - do zastosowan w budynkach -
Zestawy wyrobow do wykonywania - do zastosowan w budownictwie - 2+
budynkow szkieletowych z drewna
i budynkéw z bali
Zestawy wyroboéw do wykonywania - do zastosowan w budownictwie - 1
budynkdéw o konstrukceji szkieletowe;j
z metalu lub betonu
Zestawy/systemy prefabrykatow - do zastosowan w budownictwie - 1
na obiekty budowlane lub ich czgsci
Zestawy do ochrony przed obrywami | - do zastosowan w obiektach - 1
skalnymi inzynierskich
Plyty warstwowe - do zastosowan - 1
konstrukcyjnych®
- do zastosowan podlegajacych Al*, A2* B* C* 1
wymaganiom dotyczacym reakcji | Al** A2%* B** 3
na ogien C** D, E
(Al - E)*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Pale, kotwy i gwozdzie gruntowe - do konstrukcyjnych - 2+
posadowien, wzmocnien
i zakotwien w gruncie
Siatki i kosze stalowe na gabiony - do zastosowan w obiektach - 2+
budowlanych
Pustaki stropowe inne niz - do zastosowan - 2+
prefabrykowane pustaki z betonu konstrukcyjnych®
zwyktego/betonu lekkiego/betonu - do zastosowan podlegajacych Al*, A2* B* C* 1
komoérkowego wymaganiom dotyczacym reakcji | Al** A2%% B** 3
na ogien C** D, E
(Al - E)*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
Elementy elastomerowe, w tym - do zastosowan do nawierzchni - 2+
gumowe i z tworzyw sztucznych? szynowych
34 Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniajace i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszajace palnos¢
Wyroby oddzielajace lub - do zastosowan podlegajacych Al* A2* B* C* 1
uszczelniajgce w przypadku pozaru. wymaganiom dotyczacym reakcji AT** A2** 3
Wyroby stosowane jako na ogien B** C** D, E
zabezpieczenia ogniochronne (tacznie (Al - E)*** F 4
z powlokami) - do pozostatych zastosowan - 1
35 Wyroby do ochrony przed korozja metali i korozja biologiczna
Wyroby/zestawy powlokowe - do zastosowan podlegajacych Al*, A2* B* C* 1
do ochrony przed korozja konstrukcji | wymaganiom dotyczacym reakcji AT** A2**, 3
metalowych na ogien B** C** D, E
(Al -E)*** F 4
Wyroby/zestawy do ci$nieniowej - do pozostatych zastosowan - 3
i bezci$nieniowej impregnacji
penetracyjnej konstrukeji
drewnianych zabezpieczajace przed
korozja biologiczna
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KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY
L GRUPA WYROBOW ZASTOSOWANIE KLASY I WERYFIKACJI
p- BUDOWLANYCH WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
Q) 2) 3) “4) (5)
36 | Wyroby do wentylacji i klimatyzacji
Wyroby do rozprowadzenia - do zastosowan w budynkach Al*, A2* B* C* 1
i rozdzialu powietrza: przewody podlegajacych wymaganiom AT** A2** 3
i rury wentylacyjne dotyczacym reakcji na ogien B** C** D, E
(Al - E)*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
w budynkach
Wyroby do rozprowadzenia - do zastosowan w budynkach Al*, A2* B* C* 1
i rozdzialu powietrza: przepustnice, podlegajacych wymaganiom AT** A2** 3
zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, dotyczacym reakcji na ogien B** C** D,E
czerpnie, wyrzutnie, odciagi, (Al - E)*** F 4
zamknigcia - do pozostatych zastosowan 4
Pustaki wentylacyjne w budynkach -
37 | Kable zasilajace, sterujace i komunikacyjne
Kable zasilajace, kable sterujace - do zastosowan podlegajacych Aca, Blea, B2, Cea 1+
i kable komunikacyjne'® wymaganiom dotyczacym reakcji Des Eca 3
Ostony do ochrony kabli na ogien F., 4
zasilajgcych, kabli sterujacych i kabli | - do zastosowan podlegajacych -
komunikacyjnych'” wymaganiom dotyczacym 1+
odpornos$ci ogniowej
Zespoty kablowe (kable zasilajace, - do zastosowan podlegajacych - 1+
kable sterujace i kable wymaganiom dotyczacym
komunikacyjne wraz z ich odpornosci ogniowej
zamocowaniami) do systemow
zasilania i sterowania urzadzeniami
shuzacymi ochronie
przeciwpozarowej

%

ek

Wyroby lub materialy, ktore na okreslonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegaja
modyfikacji, z zalozenia poprawiajacej klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien (np. przez dodanie $rodkow
uniepalniajacych lub zmniejszenie zawartosci czgséci organicznych).

Wyroby lub materiaty, ktore na okreslonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego nie
podlegaja modyfikacji, z zatoZenia poprawiajacej klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien (np. przez dodanie $rodkow
uniepalniajacych lub zmniejszenie zawartosci czesci organicznych).

Wyroby lub materiaty, ktére nie wymagaja badan ze wzgledu na reakcj¢ na ogien (zgodnie z odpowiednimi decyzjami
i rozporzadzeniami delegowanymi Komisji).

Al, A2, B, C, D, E, F — klasy reakcji na ogien wyrobow budowlanych, z wylaczeniem posadzek i kabli, zgodnie
z rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien
wyrobow budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE L 68
z 15.03.2016, str. 4).

Aly, A2g By, Cy Dy, Ey Fp — Klasy reakcji na ogiefh wyrobow budowlanych na posadzki zgodnie z rozporzadzeniem
delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobow budowlanych

na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Aeo Bl B2, C.p Dy E.p F., — klasy reakcji na ogien wyrobow budowlanych dla kabli zgodnie z rozporzadzeniem
delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobow budowlanych

na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

18)

Krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wymienione w kolumnie 5 odnoszg si¢ wytacznie do oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien i odpornosci ogniowe;.
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Zalacznik nr 2

WZOR

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

2. Oznaczenie typu Wyrobu BudoWlanego: . ..........co.oovoueiueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

3. Zamierzone zastoSOWANIE IUD ZAStOSOWANIA: .......c.uuvvvieiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeie et e e e eeiaaeeeeeeeeesssseseeeeeessesnnnns

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska NOIMA WYTODU: .....ccvviiiiiiiiiiiicieeie ettt sttt e v e estaesteestaessbessbessseesseessaesseesseesssensseans

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny teChniCzngj: .........cceeevveeveeereenieeneeneeeveeneennenn
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu® .................

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi®
lub zastosowan

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.
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W imieniu producenta podpisat(a):

(miejsce i data wydania) (podpis)

D Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.
1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzadza on krajowa deklaracje wilasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigza¢ z typem wyrobu, a wigc z zestawem pozioméw lub klas
wiasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie
powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyroboéw budowlanych produkowanych przez danego producenta.
Wypehié, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie
oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej
nalezy wskazac¢, ktory z wyzej wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat
zastosowany.

2)

3





